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Спецификация

Полиспан Софт 
СТО 96891647–004–2009
марка CC
	Наименование

показателя
	Значения

	
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Поверхностная плотность, г/м2
	20 ±1
	30 ±2
	40 ±3
	50 ±3
	60 ±4
	70 ±4
	80 ±5

	Линейная плотность, денье, 
не более
	1,8
	1,8
	1,8
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Разрывная нагрузка, Н, не менее
по длине
по ширине
	42

24
	62

34
	84

45
	104

55
	124

65
	142

75
	160

85

	Удлинение при разрыве, %

по длине

по ширине
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80

	*Воздухопроницаемость, дм3/м2, не менее
	3800
	3000
	2000
	1700
	1300
	1000
	700

	*Водоупорность, мм, не менее
	70
	80
	90
	120
	154
	190
	240


марка СМС
	Наименование 

показателя
	Значения

	
	15
	17
	25
	40
	60

	Поверхностная плотность, г/м2  
Распределение по слоям: С/М/С
	15 ±1
6,5/2/6,5
	17 ±1
7,5/2/7,5
	25 ±2
11/3/11
	40 ±3
15/10/15
	60 ±4
22,5/15/22,5

	Разрывная нагрузка, Н, не менее
по длине
по ширине
	30

17
	35

20
	54

30
	88

50
	125

70

	Удлинение при разрыве, %, 
по длине

по ширине
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80

	*Воздухопроницаемость, дм3/м2·с,  не менее
	3000
	2500
	1750
	1400
	500

	*Водоупорность, мм, не менее
	92
	104
	164
	208
	560


марка СММС
	Наименование 

показателя
	Значения

	
	15
	17
	25
	40
	60

	Поверхностная плотность, г/м2  
Распределение по слоям: С/М/М/С
	15 ±1
6,5/1/1/6,5
	17 ±1
7,5/1/1/7,5
	25 ±2
11/1,5/1,5/11
	40 ±3
15/5/5/15
	60 ±4
22,5/7,5/7,5/22,5

	Разрывная нагрузка, Н, не менее
по длине
по ширине
	29

16
	33

19
	45

28
	67

45
	92

65

	Удлинение при разрыве, %

по длине

по ширине
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80

	*Воздухопроницаемость, дм3/м2·с, не менее
	2650
	2350
	1480
	1150
	400

	*Водоупорность, мм, не менее
	115
	130
	205
	260
	700


* П р и м е ч а н и е: Показатель установлен факультативно. После набора статистических данных  будут внесены изменения.

